® THERN A

harmony of nature

33130 KANACRYL PBT BASECOAT 2K a Komponent: 33130 B Komponent: 0142

TANIM

Akrilik recine esasli, iki bilesenli, alifatik izosiyanat ile kirlenen bazkattir.
Uzerine vernik uygulamasi yapildiktan sonra PBT, ABS, ABS/PC, Nylon66, PA
ve bakalit yizeylere yapismasi mikemmeldir. Vernik uygulamalarinda yuksek

performans icin gelistirilmis iki katli boya sisteminin bazkatidir.

KULLANIM YERI

* Beyaz esya plastik ytzeyleri

e Otomotiv plastik parcalari

*  KugUk ev aletleri plastik pargalari

TEKNIK
OZELLIKLER

Goraniim

Renk

inceltici

Ambalaj Viskozitesi (sn)
Ambalaj Yogunlugu (g/ml)
Ambalaj Kati Madde(%w/w)

Karisim Orani* (Agirhkca)

Karigim Yogunlugu (g/ml)
Karisim Kati Madde(%w/w)
Karigim Teorik Yayilma (m%kg)

Uygulama Viskozitesi (sn)
Uygulama Film Kalinhgr (u)
Uygulama Yéntemleri
Karigim Omrii (20 °C)

OPAK RENKLER

: Yari mat

: Her renk

: Kanacryl Thinner 0649

: 95 + 5 (DINCup4/20°C)

11,20 + 0,20 (renge gore degisir)
: 45 — 65 (renge gore degisir)

133130 100 birim
10142 10 birim
1 0649 50 birim

11,05 + 0,15 (renge gore degisir)
: 30 — 45 (renge gore degisir)
1 ~6 (35 mikron KFK)

: ~15 (DINCup4/20°C)
: 25-35 (KFK)

: Havali plskirtme

: 4 saat

METALIK RENKLER

: Yari mat

: Metalik

: Kanacryl Thinner 0649

: 20 + 3 (DINCup4/20°C)

:0.96 + 0,05 (renge gore degisir)
: 30 — 38 (renge gore degisir)

133130 100 birim
10142 10 birim
1 0649 50 birim

10,98 + 0,05 (renge gore degisir)
: 20 — 25 (renge gore degisir)
: ~8 (25 mikron KFK)

: ~15 (DINCup4/20°C)
: 15-25 (KFK)

: Havali plskirtme

: 4 saat

KURUMA BILGILERI
(25 mikron kuru film kalinhginda)

Tam Kirlenme: 7 gun (20°C)

Flash-off: 15 dk/20°C

AMBALA!J BILGILERI

Bir kova 33130 KANACRYL PBT BASECOAT 2K net 15 kg’ dir.
Bir galon KANACRYL HARDENER 0142 sertlestirici net 3 kg* dir.

DEPOLAMA BILGILERI

Malzemeler 5 °C ile 35 °C arasinda kapali ortamda saklanmalidir. Bu sartlar altinda
aclimamig ambalajinda malzemenin 6mra A ve B komponenti icin 1 yildir.

SAGLIK/GUVENLIK
BILGILERI

Uriin ile ilgili AB direktiflerine uygun diizenlenmis Giivenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanicilar igindir.

Kanat A.S. ranlerinin ilk kullaniminda ve sonrasinda teknik servis ve egitim hizmetleri vermektedir.
Uriin Teknik Balteninde belirtiimeyen hususlar icin KANAT BOYA'ya basvurunuz.
Bu bilgiler normal sartlar altinda laboratuvar deney ve arastirmalarina dayanarak hazirlanmistir. Uygun olmayan kosullarda yapilan uygulamalardan firmamiz

sorumlu degildir.

Bu bilgilerin degistiriime hakki firmamizca sakhdir.
* Karigim Degerleri, belirtilen karigim oranina gére verilmistir.
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UYGULAMA
BILGILERI

UYGULAMA EKiPMANI

UYARILAR

Plastik ylzeylerde plastigin tirtine uygun bir sekilde islem yapilmali ve ylzeyler boyanmadan 6nce
izopropil alkol (IPA ) ile silinmelidir.

33130 KANACRYL PBT BASECOAT 2K iki bilesenli bir boyadir. Uygulama igin agirlikca 100
birim A bilesen ile 10 birim B bilesen mekanik karistirici yardimiyla karistinlir. Karigsima yaklasik
%50 uygulama tineri ilave edilerek, karisim uygulama viskozitesine getirilir.

Uygulamadan 15 dakika sonra vernik kati uygulanir ve vernik kuruma bilgileri tablosunda
belirtildigi gibi firinlanarak kurutulur.

Karisim émri géz 6nline alinarak kullanilacak miktarda boya hazirlanmalidir.

Ortiictluge bagli olarak 2 - 3 kat uygulama yapilir.

Havali puskurtmede 1,1 - 1,5 mm meme capli tabanca ile 3- 4 bar basincta uygulama 6nerilir.

Sertlestiricinin nem ile temas etmemesi Urlin performansi agisindan énemlidir. Kullanim sonrasi
sertlestirici, ambalajinda, hava ve nem ile temas etmeyecek sekilde saklanmalidir.

En iyi sonug i¢in tanimli sertlestirici ve tineri kullaniniz.
Ortam sicakhgi 5 °C ile 35 °C arasinda olmalidir.
Hazirlanacak boyanin minimum 15 °C’ de olmasina dikkat edilmelidir.

Kapali ortamlarda yapilacak uygulamalarda havalandirmaya ve kisisel koruyucu donanim
kullanimina dikkat edilmelidir.

Metalik boyalar inceltildikien sonra ¢okme egilimi gbéstermeleri nedeniyle uzun sire hareketsiz
bekletiimemeli; kullanim esnasinda karistiriimalidir.

Tasinmasi, depolanmasi ve atiklarin yok edilmesi sirasinda, ilgili yasa ve ttzuklere uyulmalidir.
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